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1 INTRODUCAO

O presente memorial descreve o0s servigos de revitalizacdo da Av. Joaquim Augusto
no municipio de Jodo Dourado, Ba., compreendendo a execucgdo, aplicacéo,

fornecimento e o transporte dos itens descritos a seguir:

Execucdo do nivelamento, conserto e conformacdo geométrica do calcamento
existente; que devera ser por colocacao sobre as pedras com a devida compactacao,
de camada de brita graduada e/ou asfalto pré misturado a frio em todos os locais
necessarios; a fim de adequar o greide da rua a niveis aceitaveis. Em alguns pontos
sera necessario a retirada completa do pavimento de pedras e substituicdo da base

para eliminagao dos “borrachudos” em locais onde a base esta comprometida.

Apés a correcao da pavimentacao existente, devera proceder a limpeza e lavagem da
pista de rolamento, a execucdo da pintura de ligacdo e/ou imprimacdo com
equipamento apropriado, a execucdo de uma camada de reperfilamento asféltico na
espessura minima de 2cm para fins de eliminacdo das irregularidades e deflexdes,
em toda a largura da via. A execucao da capa de rolamento, ou seja, 0 revestimento
asféltico de P.M.F. com espessura minima de 2,00cm, em toda largura da via. A
execucao do microrevestimento asfaltico com equipamento apropriado, a sinalizacao

viaria, por fim, no que tange a pavimentacao;

Na execuc¢do de todos 0s projetos e servigcos a contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas

no decorrer destas Especificacdes.

A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes
no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricdes contidas neste

memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na

fase licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicagbes apos a
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obra contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizagédo antes

da contratacao.

A Contratada fornecera os equipamentos, 0s materiais, a mao-de-obra, o transporte e
tudo mais que for necessério para a execugdo, a conclusdo e a manutencdo dos

servicos, sejam eles definitivos ou temporarios.

2 ESPECIFICACOES GERAIS DOS SERVICOS:
2.1 PLACA DA OBRA

A placa de obra devera seguir todos os padroes definidos no “Manual Visual de Placas
de Obras” do Governo Federal. Sera confeccionada em chapa galvanizada n°® 22
fixada com estrutura de madeira. Tera area de 10,0 m2, com altura de 2,5 m e largura
de 4,0 m, e devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal

do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizacgéo.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive quanto a

integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucao das obras.

2.2 DEMOLICAO E RETIRADA DAS ARVORES

O inicio dos servicos ocorrera com a retirada das arvores e remocao do canteiro
central e retirada da pavimentacao asfaltica e em paralelepipedo dos locais definidos
em projeto. Todo o material gerado devera ser descartado em local indicado pela

fiscalizacéo.

2.3 TERRAPLENAGEM

Os servigos preliminares de limpeza das vias que serdo pavimentadas, uma vez
definidas e delimitadas pela implantacdo topografica, compreende a retirada de

pavimentagao existente, de vegetagOes, entulhos e lixos, etc.
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Os servicos de regularizacao dos perfis longitudinal e transversal das vias deveréo ser
executados seguindo o padrédo do arruamento existente, ou seja, acompanhando
preferencialmente a declividade longitudinal e transversal naturais da via, preservando
0 minimo de 0,5% no sentido longitudinal e de 1% a 3% no sentido transversal,
evitando assim grandes movimentos de terra ou servicos complementares, cortes,

aterros, empréstimos, etc.

O trecho que compreende as estacas 18 a 28 devera ser regularizado e ter o seu
greide corrigido de modo a permitir 0 escoamento superficial da agua que fica retida

na pavimentacao existente.

2.4 PAVIMENTACAO

2.4.1 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

A execucdo da regularizacdo do subleito envolve basicamente as seguintes
operacOes: escarificacdo e espalhamento dos materiais, homogeneizacdo dos
materiais secos, umedecimento ou aeracdo e homogeneizacdo da umidade,

compactacao e acabamento;

Os equipamentos a serem utilizados nestas operagcdes S&o0 0s seguintes:

motoniveladora, grade de disco, caminhdes “pipa” e rolos compactadores;

2.4.2 BASE DE CASCALHO

O pavimento sera executado em uma ou duas camadas de 20 cm de espessura,
compostas de materiais granulares devidamente analisados, ndo se admitindo

materiais com ISC < 40% e exigindo expanséao < 0,5%.
3.4. IMPRIMACAO

Imprimacéo € a operagdo que consiste na impregnacao com asfalto da parte superior
de uma camada de base de solo granular ja compactada, através da penetracdo de
asfalto diluido aplicado em sua superficie, objetivando conferir coesédo e aderéncia a

base granular com o revestimento asfaltico.
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2.4.3 PINTURA DE LIGACAO:

Consiste a pintura de ligagdo na aplicagdo de uma pintura de material betuminoso
sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucdo de um
revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento
e a camada subjacente. Todos os materiais serdo fornecidos pela Empresa que sera
contratada; Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado pela Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem

0 que ndo sera dada a ordem para o inicio do servigo.

Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligacao, usam-se, de preferéncia,
vassouras mecanicas rotativas, podendo ser manual esta operacdo. O jato de ar
comprimido, se necessario, devera ser usado; Na eventualidade de ocorrer defeitos
(panelas) na base imprimada, em areas abertas ao trafego, as correcdes serdo
procedidas usando material da prépria base ou usinado de graduacao densa. Apos a
perfeita conformacdo da camada que ird receber a pintura de ligagdo, procede-se a
varredura da superficie, de modo a eliminar o p6 e o material solto existente; aplica-
se a seguir o material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu

tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme.

O material betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente
estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A
temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo, em
funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que

proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.

A aceitacdo do servico executado esta condicionada ao preenchimento das exigéncias
desta Especificacdo e a uniformidade da superficie imprimada, que nao deve
apresentar falhas de aplicagdo ou manchas decorrentes de excesso de asfalto. A
pintura de ligacdo sera medida através da area executada, em metros quadrados,

obedecidas as larguras do projeto.
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2.4.4 PRE-MISTURADO A FRIO:

Pré-misturado a frio € a mistura asfaltica a frio, em usina apropriada, de agregado
mineral graduado e emulséo asféltica ou asfalto diluido, espalhada e comprimida a

frio.

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de
pavimentadoras automotrizes e/ou motoniveladora, capazes de espalhar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverao ser equipadas
com parafusos-sem-fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir

sistemas rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para tras.

Preferencialmente, deverdo possuir equipamento eletrbnico para o controle de

espessuras.

O equipamento para compressao sera constituido por rolo vibratério liso ou rolo
pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou outro equipamento aprovado pela
Fiscalizacdo e que comprovadamente atenda as exigéncias de compactacao. O rolo
vibratorio devera possuir amplitude e freqiéncia de vibracdo compativeis com o
servigo a ser executado. Os rolos compressores tipo tandem, devem ter uma carga
de 8 a 12ton.

Antes de serem iniciadas as operacdes de constru¢do do pré-misturado, a superficie
subjacente devera ter sido limpa e pintada ou imprimada. Sendo decorridos mais de
sete dias entre a execucdo da imprimacdo e/ou da pintura de ligacdo e a do pré-
misturado, ou no caso de ter havido trafego, a imprimacao ou a pintura de ligacdo

deverdo ser rejuvenescidas com uma nova pintura de ligagao.

O pré-misturado produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicacéo,
nos veiculos basculantes especificados. Quando necessario, para que a mistura ndo
sofra acdo de intempéries, cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro

material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.
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Os pré-misturados devem ser distribuidos somente quando a temperatura ambiente
se encontrar acima de 10°C, e com tempo ndo chuvoso. A distribuicdo do pré-

misturado deve ser feita por equipamentos conforme especificado.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deveréo ser sanadas
pela adicdo manual de pré-misturado, sendo esse espalhamento efetuado por meio
de ancinhos e rodos metélicos. Uma vez distribuido o pré-misturado, a rolagem sera
iniciada imediatamente apds o inicio da ruptura da emulséo asfaltica. A compactacao
sera iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da
pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a
metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacao de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactacao especificada. Durante a rolagem né&o
serdo permitidas mudancas de diregcao e inversbes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo
deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Na fase final da compactacéo devera ser utilizado o rolo pneumético.

Abertura ao trafego: A camada recém-acabada podera ser aberta ao trafego apos o
término do servico de compactacdo e espalhamento do p6é de pedra, para
acabamento, a critério da Fiscalizagdo, desde que ndo se note deformacgdo sobre o
mesmo. O pré-misturado a frio serd pago de acordo com a medicéo e de acordo com
0 preco unitario contratual. Este preco inclui, transporte, espalhamento e compressao
da mistura, toda a méo-de-obra e encargos, ferramentas, equipamentos e eventuais
relativos a esse servigo, assim como todo o transporte dos agregados e do material

betuminoso da estocagem a pista.

2.45 MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

Micro revestimento Asfaltico (MR) a frio com o emprego de emulsdo modificada por
polimero - DNIT-ES — 035/2004 / DNER-ES — 389/99 / dner-es — 320/97 € uma mistura
composta de agregado mineral, material de enchimento, filer, emulsdo asfaltica
modificada por polimero, dgua e aditivos se necessarios, com consisténcia fluida,
uniformemente espalhada sobre uma superficie previamente preparada. O micro

revestimento asféltico a frio pode ser empregado como camada de selagem inibidora
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de trincas, impermeabilizacéo, rejuvenescimento ou como camada antiderrapante de

pavimentos.

2.4.5.1 Caracteristicas
Espessuras

e 6 a 20 mm por camada para aplicacdes regulares;
e 38 mm para operacdes de preenchimento de trilhas de rodas.

No micro revestimento o tamanho maior do agregado nao € parametro determinante
das taxas de aplicacao / espessura das camadas.

Agregado tendendo a granulometria grossa deve ser aplicado em camada mais
espessa, caso contrario nao havera suficiente imerséo da fracdo de agregado maior
dentro da argamassa, causando desprendimento do mesmo pela borracha da caixa
espalhadora ou rejeicdo pelo trafego.

Para camadas regulares ou reperfilamento, admite-se a espessura por camada de
até 1,5 x a dimensé&o do maior agregado componente do traco.

Para preenchimento de trilhas de rodas, admite-se a espessura da camada de até
38 mm, utilizando-se de trago grosso.

Do ponto de vista da aplicacéo

e 2 a 3 minutos de tempo de mistura;
e 1 hora maxima para abertura ao trafego;
e 1/2 hora maxima para a cura.

Desempenho a longo prazo

e Aderéncia;
e Resisténcia ao trincamento;
e Espessura consistente.

2.4.5.2 Componentes do microrevestimento
e Asfalto;
e Agua;
e Emulsificante (emulséo);
e Polimero;
e Agregado mineral;
e Aditivo sélido (Filler mineral);
e Aditivo liquido.
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Mistura de Emulsao-Agregado

O equilibrio entre a concentracdo do emulsificante interfacial e a solucao se perturba
pela introducdo do agregado carregado.

A aderéncia do emulsificante a superficie do agregado causa uma diminuicdo das
concentracfes do emulsificante. Os glébulos de asfalto comecam a flocular.

Caracteristicas do Agregado

O agregado deve ser 100% triturado. Particulas arredondadas e grandes promovem
o desprendimento das mesmas no pavimento. O agregado deve ser duro e limpo para
assegurar vinculo forte entre ele e o asfalto.

Equivalente areia (DNER ME 054) deve ser maior ou igual a 60%.
Resisténcia a abrasdo (DNER ME 035) deve ser menor que 40%.

Material 100% britado (angularidade).

2.4.5.3 Equipamento / aplicagéo

O micro revestimento asfaltico a frio € aplicado com um equipamento especifico,
denominado de usina movel de micro, constituido de silos de agregados, de filler, de
fibras, tanques de emulséo, de agua e de aditivo liquido, um misturador de eixo duplo
e paletas (pug-mill), montados sobre chassi, e uma caixa distribuidora dotada de eixos
helicoidais para promover a constante homogeneidade da mistura asféltica em seu
estado fluido.

A auséncia desta mistura (complementar) junto a caixa distribuidora pode promover a
ruptura da emulsdo asfaltica (fenbmeno denominado “ruptura por inércia®),
impossibilitando a aplicacdo da mistura asfaltica.

2.4.5.4 - Liberacao ao trafego

e Cimento Asfaltico: a liberacdo pode-se processar apos o resfriamento total do
ligante, exigindo-se o controle de velocidade do trafego usuéario — velocidade
maxima de 40 km/h.

e Emulsédo Asfaltica: o trafego s6 devera ser liberado apds se assegurar o
desenvolvimento completo da adesividade passiva (resisténcia ao
arrancamento), propriedade que nesta alternativa requer tempos maiores; esta
avaliacao deve ser feita no comec¢o da obra, estabelecendo-se, para orientagao
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inicial, um repouso da ordem de 48 horas, o qual podera ser alargado ou
reduzido conforme as constatagoes.

ApoOs a aplicacdo da camada de micro revestimento, é necessario aguardar periodo
de ruptura total e cura, para a evaporacdo da umidade constituinte do sistema e
estabilidade (coesividade) da mistura asfaltica, ao periodo de uma (01) hora
(exposigéo ao sol) e abertura ao trafego.

Para as obras viarias, a agéo do trafego é suficiente para garantir a compactagéo da
camada (delgada) de micro revestimento.

2.5 SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL

Objetivando estabelecer as condi¢cdes técnicas para a execucdo dos servicos de
Pintura da Sinalizac&o Horizontal das Pistas de Rolagem e Sinalizagao Vertical das

ruas e avenidas, Teremos:

2.5.1 PRE-MARCACAO E ALINHAMENTO

A pré-marcacao sera feita com base no projeto e com o uso de equipamentos de
topografia, antes da aplicacéo da pintura definitiva.

2.5.2 PREPARO DA SUPERFICIE

Antes da aplicacao da tinta, a superficie deve estar seca e limpa, sem sujeiras, 6leos,
graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao
pavimento. Quando a simples varri¢cdo ou jato de ar forem insuficientes, as superficies

devem ser escovadas com uma solucdo adequada a esta finalidade.
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2.5.3 APLICACAO

A pintura devera ser executada somente quando a superficie estiver seca e limpa e
guando estiver sem ventos excessivos, poeira ou neblina. A tinta devera ser misturada
de acordo com as instru¢des do fabricante antes da aplicacdo. A tinta devera ser
totalmente misturada e aplicada na superficie do pavimento com equipamento
apropriado na sua consisténcia original sem adicdo de solventes. Se a tinta for
aplicada com pincel, a superficie devera receber duas camadas sendo que a primeira

deverda estar totalmente seca antes da aplicacdo da segunda.

Sobre as marcas previamente locadas sera aplicado, em uma s6é demao, material
suficiente para produzir uma pelicula de 0,4 mm de espessura, com bordas claras e

nitidas e com largura e cor uniforme.

2.5.4 TINTA
2.5.4.1 Condicdes Gerais

A tinta deve:

- Ser a base de resina acrilica estirenada;

- Ser antiderrapante;

- Permitir boa visibilidade sob iluminacéo natural e artificial,

e - Manter inalteradas as cores por um periodo minimo de doze meses sem
esmaecimento ou descoloracao;

e - Ser inerte a acdo da temperatura, combustiveis, lubrificantes, luz e
intempeéries;

e - Garantir boa aderéncia ao pavimento;

e - Ser de facil aplicacédo e de secagem rapida;

e - Ser passivel de remocéao intencional, sem danos sensiveis a superficie onde
for aplicada;

e - Ser suscetivel de rejuvenescimento ou de restauracdo mediante aplicacédo de

nova camada;
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e - Ter possibilidade de ser aplicada, em condigcbes ambientais, em uma faixa de
temperatura de 3 a 35°C e umidade relativa do ar de até 90%, sem precaucdes
iniciais, sobre pavimentos cuja temperatura esteja entre 5 e 60°C;

e - N&o possuir capacidade destrutiva ou desagregadora ao pavimento onde sera
aplicada;

e - Nao modificar as suas caracteristicas ou deteriorar-se apdés estocagem
durante seis

e meses, a temperatura maxima de 35° C em seu recipiente;

2.5.4.2 Cor

A cor da tinta branca devera estar de acordo com o codigo de cores Munsell N 9,5
aceitando-se variacfes até o limite de Munsell N 9,0. A cor da tinta amarela devera
estar de acordo com o cédigo de cores Munsell 10YR, 7,5/14, aceitando-se as
variagbes 10 YR 7,5/12, 10 YR 7,5/16 e 10YR 8,0/14.

2.5.4.3 Condic¢des no Recipiente

A tinta, logo apds a abertura, ndo podera apresentar sedimentos ou grumos gue néo
possam ser facilmente dispersos por agitacdo manual e, quando agitada, deve
apresentar aspecto homogéneo. A tinta ndo podera apresentar coagulos, nata,

carocos, peliculas, crostas ou separacao de cor.

2.5.5 CONTROLES
2.5.5.1 Controle Quantitativo

Na aplicacdo de faixas retas, as larguras das marcas ndo podem divergir daquelas

fixadas em projeto mais que 5%.



W e PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO

P CNPJ: 13.891.510/0001-48 - RUA DR MARIO DOURADO, N° 16, CENTRO, JOAO
W DOURADO-BA. CEP: 44920-000 (74)3668-1020 | (74)3668-1358

[ e pmjd@joaodourado.ba.gov.br

2.5.5.2 4.4.2.2 - Controle Qualitativo

A CONTRATANTE, a seu critério, exigira do fornecedor atestados emitidos por
laboratério idéneo, que garantam as qualidades especificadas da tinta fornecida,
podendo ainda, desde que marcado com a devida antecedéncia, observar no local os
testes e ensaios que achar convenientes. Exigira ainda a seu critério, certificados
emitidos por entidades publicas ou privadas, que atestem a capacidade da contratada
de bem executar os servigos. O controle visual do servico sera exercido pela
FISCALIZACAO, podendo, a seu critério, rejeitar os servicos que ndo atendam as

especificacdes, que serao refeitos sem 6nus para a CONTRATANTE.

2.6 PROTECAO

Todo material aplicado sera protegido, até sua secagem, de todo o tipo de trafego,
cabendo a CONTRATADA a colocacgao de avisos adequados. A abertura das pistas

sinalizadas ao trafego sera feita ap0s o tempo previsto pelo fabricante da tinta.

2.7 URBANIZACAO E VEGETACAO

2.7.1 PLANTIO DA VEGETACAO

Devera ser executado nas areas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formacdo e plantio dos canteiros ornamentais deverdo ser executados apos a

concretagem do contra-piso.

e - Plantio de arvores, com até 2,00m de altura, inclusive transporte, terra preta
e tutor de madeira.
e - Plantas de cobertura de solo, arbustos com até 1,00m de altura e grama

batatais em placas de 50 cm x 50 cm.

OBS: Os tipos de arvores e plantas serdo determinados pelos fiscais do contrato

obedecendo os seguintes critérios:
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. Condicdes climaticas da regido;
. Resisténcia das espécies (plantas para areas externas);
. Tipo de solo da regiao.

O Contratado seré responsavel pela saude da vegetacdo até 60 dias apds a entrega

da obra.

2.8 LIMPEZA DA OBRA

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e sabao; podendo
em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na dosagem
1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado com

agua, imediatamente apos sua aplicacao.

3 DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados, ou executados, deverao
atender ao exigido nas presentes Especificacbes, nos projetos elaborados, no
contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas da
FISCALIZACAO, e, nas Normas e Especificacbes da ABNT e do fabricante do

material;

A Fiscalizacao das obras e servicos seré exercida pela CONTRATANTE, diretamente.
A existéncia da FISCALIZACAO, nido exime a responsabilidade integral, Unica e
exclusiva do EMPREITEIRO, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos

do Cédigo Civil Brasileiro.

O EMPREITEIRO devera permitir a inspecdo e o controle, por parte da
FISCALIZACAO, de todos 0s servicos, materiais e equipamentos, em qualquer época
e lugar, durante a execucao das obras.
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Qualquer material ou trabalho executado que nédo satisfaca as Especificagdes ou que
difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho néo previsto, executado sem
autorizacdo escrita da FISCALIZACAO, sera considerado inaceitavel, ou n&o
autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou
qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer

pagamento extra.

Se as circunstancias ou condi¢cdes locais tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa
substituicdo somente poderd se dar mediante autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO, para cada caso particular.

O EMPREITEIRO devera retirar do canteiro das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 (setenta e duas) horas a contar da

determinacao atinente ao assunto.

O EMPREITEIRO devera manter, em carater permanente, a frente dos servicos um
engenheiro civil e um substituto, escolhido por ele, e aceitos pela FISCALIZACAO, o
primeiro terd a posicao de residente e representard o EMPREITEIRO, sendo todas as
instrucbes dadas a ele validas como sendo dadas ao proprio EMPREITEIRO. Esses
representantes, além de possuirem conhecimentos e capacidade profissional
requeridos, deverdo ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto
relacionado com as Obras e servigos a que se referem as presentes Especificacoes.
O residente somente podera ser substituido com o prévio conhecimento e aprovacao
da CONTRATANTE.

Os equipamentos a empregar deverdo apresentar perfeitas condicbes de

funcionamento, e serem adequados aos fins a que seréo destinados.

A mao de obra a empregar devera ser de primeira qualidade, de modo a permitir uma

perfeita execucdo dos servigcos e um acabamento esmerado dos mesmos.

Deverao ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servico a executar. A

mao de obra devera esta devidamente fardada e equipada com EPI’'s. A critério da
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FISCALIZACAO, poderdo ser exigidos, periodicamente, ensaios qualitativos dos

materiais e servigcos empregados.

- Deveré existir obrigatoriamente no decorrer da obra a entrega diaria de relatorio,
onde ser&o registrados pela FISCALIZACAO e pelo EMPREITEIRO, o andamento e

as ocorréncias notaveis da obra (RDO).

Deverda existir obrigatoriamente no decorrer da obra a entrega semanal de relatério
fotogréfico, e de programacédo semanal de servicos onde serdo acompanhados pela
FISCALIZACAO e pelo EMPREITEIRO, o0 andamento e a execugio dos Servicos.

Uma vez feita a locacdo e topografia da obra, serd solicitada a presenca do
Engenheiro Fiscal para comparagdo com o projeto. Qualquer trabalho iniciado sem

esta verificacdo estara sujeito a rejeicao.

Serao resolvidas pela FISCALIZACAO quaisquer dividas que surjam na locacéo e na

topografia em Consequéncia de diferencas de dimensdes das ruas ou outras causas.

Sera de responsabilidade do EMPREITEIRO, o transporte do material proveniente da

limpeza para locais aprovados pela FISCALIZACAO.

A medicdo somente sera aceita e atestada pela Fiscalizacdo, mediante apresentacdo

dos ensaios descritos e exigidos nesse Memorial Descritivo (MD).

Quanto a planilha orcamentéaria vale salientar que como os insumos derivados de
petréleo sofrem variacao de precos com frequéncia diferente dos demais itens, optou-
se por referenciar o preco do produto com base no mercado e ndo com base no
SINAPI. Usou-se uma composi¢do base SINAPI, mas os precos utilizados sao

referentes ao orcamento em anexo.



